
 أيام من الصب 7اختبار كسر مكعبات الخرسانة بعد 

من قبل  من نفس الخلاطة المختارة سانة المكعباتخريتم أخذ 

ي أبواسطة الفنيين المختصيين للشركة المنتجة بدون  العميل

 . تدخل خارجي

 

 

 

 

 

 

 



 لتمييزها عن المكعباتيقوم العميل بوضع علامة خاصة على 

 .غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موغمره مالي مقر المختبر حيث يقومون بحفظه المكعباتتنقل 

 .مليئة بالماء حواضأفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( يوم  7حواض لمدة ) أب مكعبات 3 توضع

 .( يوم 28) لمدة حواض أب مكعبات 3و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الاختبار  في اليوم الثامن يفضل حضور العميل شخصياً لمشاهدة

 . ووزنها احترازياً المكعباتيقوم مسئول المختبر بتجهيز  حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . على جهاز الكسر مباشرة المكعباتتوضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كما في  لمكعباكسر يتوقف الجهاز لبرهه معلناً اكتمال عملية 

 . الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظهري يتم القراءة بالعين المجردة في شاشة جهاز الكسر حيث

 .مقاومة المكعب رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . للعميل يقوم مسئول المختبر بطباعة تقرير رسمي مختوم يسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . كيس مقاوم 8خرسانة و( يوم  7 صورة التقرير لعينة )

 

  ديويالف
 

  ملحوظة

أيام من تاريخ  7يجب الا تقل مقاومة مكعب الخرسانة للكسر بعد 

يوم من تاريخ صب  28% من مقاومته للكسر بعد 75الصب عن 

 الخرسانة.

 

http://www.youtube.com/watch?v=7u917IyPQq0&feature=youtu.be

