
 أنواع الزلط

 
يستخدم فى الخرسانة  سم ( 0..5الى  5.0من  )مقاسه  الفولى 

 المسلحة.

يستخدم فى الخرسانة  سم ( .الى  0..5الفينو مقاسه ) من 

 المسلحة.

يستخدم فى الخرسانة  سم ( 4الى  .المخصوص مقاسه ) من 

 المسلحة.

 .العاديةيستخدم فى الخرسانة  سم ( 0الى  4 من العادة مقاسه )

 .الاحلاليستخدم فى  سم ( 7الى  0الفاير مقاسه ) من 

 .الاحلاليستخدم فى  سم ( 7العجالى مقاسه ) أكبر من 


